1. Defina o que é rugosidade superficial?
Rugosidade é a textura superficial da peça, característica do seu processo de formação.

2. Cite pelo menos três situações onde a rugosidade teria grande influência.
Capacidade relativa de carga
Transmissão de calor
Qualidade de imagem em componentes óticos
Ajuste de rolamentos e eixos

3. Qual a importância de se selecionar o cutoff correto para medição?
Filtrar o perfil medido, eliminando componentes de ondulação que possam interferir no resultado da medição.

4. Suponhamos que se deseje medir uma peça cuja rugosidade máxima deve ser de Ra 1,2 µm, qual deve ser o valor de cutoff utilizado?
0,8 mm

5. Na seguinte simbologia, indique o significado de cada item.
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a) [image: C:\Users\lidio\OneDrive\Livro\Revisão - Final\Capítulo 10 - Rugosímetro\Imagens\Ex 5-2.jpg]A remoção de material é facultativa
b) 1,6			A rugosidade máxima deve ser de Ra 1,6 µm
c) Torneado		O processo de fabricação utilizado deve ser torneamento
d) Rz 10		A rugosidade máxima deve ser de Rz 10 µm
e) [bookmark: _GoBack]=			O sentido das estrias deve ser paralelo
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